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1. CAPITULO I. DESCRIPCION DE LA OBRA.

1.1. Articulo 1 PROYECTO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE P.P.T.P.

“Reparacions discontinuas da calzada na ria Tomas Alonso (Curva San Gregorio)”

El &mbito de actuacién se centra en la rida Tomas Alonso en la Curva de San Gregorio. La calzada
presenta en ambos carriles fisuras y blandones como consecuencia de la presencia de una patologia
en las capas inferiores.

Las zonas dafiadas no siempre seran continuas por lo que existira discontinuidad en la ejecucién. Una
vez localizadas las zonas dafiadas se propone el fresar la capa de rodadura existente para
posteriormente iniciar la demolicién de la base, cortando con radial los bordes de la actuacién en la
calzada. Se procedera a excavar hasta encontrar terreno en condiciones aproximadamente 1 m de
profundidad. Lateralmente se excavara una zanja de 50 cm de anchura y 1 m de profundidad para
albergar un tubo dren de diametro 150 mm envuelto con geotextil y graba, este tubo ira conectado al
pozo de registro de pluviales mas cercano. Se procedera a rellenar unos 50 cm con suelo
seleccionado, compactando al 95% del proctor modificado o al 100% del proctor normal, en tongadas
maximo de 30 cm de espesor. Seguidamente se prevé el extendido y compactado de una capa de
zahorra artificial de 25 cm de espesor al 95% del proctor modificado o al 100% del proctor normal.

Se extendera una solera de hormigén HM-20/B/12/| con fibras de polipropileno con una dotacion de
0,6 kg/m3 de 25 cm de espesor con sus correspondientes juntas de construccion y dilatacion.
Finalmente se extendera una capa de mbc AC16 Surf 50/70 de 7 cm de espesor con su

correspondiente riego de adherencia.

1.2. Articulo 2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.

Por una parte, el Pliego de Prescripciones Técnicas determina la definicidn de las obras en cuanto a su

naturaleza y caracteristicas fisicas.
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Por otra, son los planos los que, como documentos graficos, definen las obras en sus aspectos

geometricos.

1.3. Articulo 3 CONDICIONES ESPECIALES.

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista deberd mantener la vialidad peatonal y

automouvilistica, asi como efectuar la reposicion transitoria de todo tipo de servicios y servidumbres.

1.4. Articulo 4 OBRAS QUE SE CONTRATAN.

Las obras que se contratan, totalmente terminadas, son especificadas en los documentos adjuntos:
mediciones y presupuestos y también las accesorias que sean precisas, para dejar completamente

terminadas dichas obras, con arreglo a los planos y documentos que se acompairian.

2. CAPITULO I MATERIALES BASICOS.

2.1. Articulo 5 MATERIALES Y SUS CARACTERISTICAS.

A continuacion se exponen los materiales basicos que son necesarios para la ejecucion de
las obras, con indicacion expresa de sus caracteristicas, asi como las normas relativas a su recepcion

en obra.

En general se hace referencia, en todos aquellos casos que asi lo permitan, a los Pliegos,
Normas e Instrucciones vigentes en la actualidad, para el tipo de obras similares a las contempladas en

el presente Proyecto, con objeto de evitar transcripciones literales excesivamente prolijas.

2.2. Articulo 6 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES.

Todos los materiales que hayan de ser utilizados en las obras, seran suministrados por el
Contratista adjudicatario de las mismas, salvo los elementos de cualquier clase que asi se haga constar

en los Planos o en otro Documento.
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La Direcciéon de Obra se reserva el derecho de rechazar los materiales que provengan de

lugares, casas o firmas cuyos productos no le ofrezcan suficiente garantia.

2.3. Articulo 7 CONGLOMERANTES HIDRAULICOS.

El tipo de cemento, su clase resistente y sus caracteristicas adicionales, sin necesidad de
justificacion, seran las correspondientes al CEM [I/A-S42,5N definidas en la Instruccion para la recepcion
de cementos (RC-08), ademas de lo definido en la EHE-08 "Instruccidon de hormigdn estructural” en su

Articulo 26 (cementos ) y en el Articulo 202 del PG-3/75.

2.4, Articulo 8 HORMIGONES EN MASA Y ARMADOS.

Sera de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 610 "Hormigones", modificado por la Orden
Fom/475/2002, de 13 de febrero, 610 A "Hormigones de alta resistencia”, nuevo articulo incorporado por
la misma Orden Fom/475/2002, y 630 "Obras de hormigébn en masa o armado" del PG-3/75,
empleandose en las distintas clases de obra aquellos definidos en el Cuadro de Precios n° 1, de
acuerdo con su resistencias caracteristicas, ademas de lo establecido en los articulos 31, 37 y 71 de la

EHE-08.

2.5. Articulo 9 MORTEROS Y LECHADAS.

Ser& de aplicacion lo dispuesto en los Articulos 611 y 612 del PG-3/75.

2.6. Articulo 10 ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES.

Podran utilizarse todo tipo de aditivos, siempre y cuando sus caracteristicas y
especialmente su comportamiento al emplearlo en las proporciones previstas, estén garantizados por

el fabricante.

La Direccion de Obra podra exigir la realizacion de los ensayos que estime convenientes,

en los laboratorios que indique, siendo tales ensayos por cuenta del Contratista.

En el caso particular de aireantes, plastificantes y colorantes regiran las normas

establecidas en los
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Articulos 281 "Aditivos a emplear en morteros y hormigones", 283 "Adiciones a emplear en hormigones",
ambos incorporados al PG-3 por la Orden Fom/475/2002, de 13 de febrero, y 284 "Colorantes a
emplear en hormigones" del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y

Puentes, PG-3/75, asi como las del Articulo 29 y 30 de la EHE-08.

2.7. Articulo 11 CAL.

La cal apagada para acabados normales se ajustara a la siguiente composicion quimica:

Oxido de Calcio: 85 - 90 %.

Diéxido de Carbonado: 5%.
La cal apagada para acabado normal cumplira el siguiente requisito:
Residuo retenido por un tamiz de la malla 100, maximo: 5%.

La masilla hecha con cal apagada para acabado normal tendra un indice de plasticidad

no inferior a 200 cuando se apague durante un periodo minimo de 16 horas y maximo de 24.
Podra utilizarse cal apagada en polvo, envasada y etiquetada con el nombre del
fabricante, y el tipo a que pertenece segiin UNE-41066, admitiéndose para la cal aérea la definida con

el tipo | en la UNE-41067, y para la cal hidraulica como tipo | de la norma UNE-41068.

Se almacenara en lugar seco, ventilado y protegido de la intemperie.

2.8. Articulo 12 YESO.

El sulfato de cal hidratado CaSOs4 2H:0, calentado a unos 190°C, se deshidrata,
convirtiendose en CaSO4H20, llamado cominmente yeso calcinado, que forma la base de los

enlucidos de yeso.
Contenido de 2 CaSOa4 2H20: 60%.

Finura a través de un tamiz n°14: 100%.

roingenieria



conczanLsniA CONCELLO
FOMENTO DE VIGO @

Pliego de P. T. P.- . Reparacioéns discontinuas da calzada na ria Tomas Alonso (Curva San Gregorio) Pag. 7

Finura a través de un tamiz n°100: 60%.

Tiempo de fraguado minimo (sin retardador): 20 minutos.
Tiempo de fraguado maximo (sin retardador): 40 minutos.
Resistencia a la traccion (minima): 14 Kg/cm2.

Se rechazard toda partida que tenga alguna cantidad de yeso muerto.

2.9. Articulo 14 ARENA.

En los hormigones y morteros deberda emplearse arena de rio o lavada si procede de
machaqueo, debiendo cumplir con todas las condiciones y apartados del Articulo 28 de la EHE-08 y

con el apartado 2 del Articulo 610 del PG-3/75.

2.10. Articulo 15 ARIDOS.

Seran procedentes de machaqueo de cantera o graveras, y cumpliran con las

especificaciones del Articulo 28 de la EHE-08 y con el apartado 2 del Articulo 610 del PG-3/75.

2.11. Articulo 16 AGUA.

Cumplird con lo especificado en el Articulo 280 "Agua a emplear en morteros y hormigones",
modificado por la Orden FOM/475/2002, del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras

de Carreteras y Puentes", PG-3/75, y con el Articulo 27 de la EHEOQS.

2.12. Articulo 17 MADERA PARA MOLDES Y ENCOFRADOS.

La madera que se empleara en moldes y encofrados debera ser seca, sana, limpia de
nudos y veteaduras, asi como hallarse bien conservada, presentando la suficiente resistencia para el

uso a que se destine.
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Habra sido cortada en época oportuna y almacenada durante algin tiempo, no
pudiendo emplearse en obra antes de transcurridos tres meses desde la fecha en que hubiese sido

cortada y desbastada.

Se ajustara en todo lo especificado en el Articulo 286 del PG-3/75.

2.13. Articulo 18 MOLDES Y ENCOFRADOS.

Los moldes y encofrados serdn de madera que cumpla las condiciones exigidas para ella
en el presente Pliego, admitiéndose metdalicos o de otro material siempre que cumplan analogas

condiciones de eficacia.

Tanto las uniones como las piezas que constituyan los encofrados deberan tener la
resistencia y rigidez necesarias para que, con el ritmo de hormigonado previsto y especialmente bajo
los efectos del vibrado, no se originen en el hormigdn esfuerzos anormales durante su puesta en obra,

ni durante el periodo de endurecimiento, ni en los encofrados, movimientos excesivos.

Las superficies interiores de los encofrados deberan ser lo suficientemente uniformes y lisas
para lograr que los paramentos de las piezas de hormigon, en ellos fabricadas, no presenten defectos,

resaltos o rebabas de mas de cinco (5) mm.

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar,

no deberéan contener sustancias agresivas a la masa del hormigoén.

Se autoriza el empleo de tipos y técnicas de encofrado, cuya utilizacién y resultado, estén
sancionados por la practica, debiendo justificarse ante la Direccidon de las obras, para su aprobacion,

su adecuacion.

Cumplirdn todo lo especificado en los Articulos 680 y 681 del PG-3/75 y en el Articulo 68
(68.3) de la EHE-08.

roingenieria



conczanLsniA CONCELLO
FOMENTO DE VIGO @

Pliego de P. T. P.- . Reparacioéns discontinuas da calzada na ria Tomas Alonso (Curva San Gregorio) Pag. 9

2.14. Articulo 19 ZAHORRA ARTIFICIAL.

Cumplird lo especificado en el Articulo 510 del vigente "Pliego de Prescripciones Técnicas

Generales para Obras de Carreteras y Puentes".

Se empleara la definida en el uso ZA25 de la Tabla 510.3.1 del Articulo 510 del vigente PG-
3/75.

2.15. Articulo 20 GRAVILLAS PARA RIEGOS ASFALTICOS.

Cumpliran con lo especificado en el Articulo 532 del "Pliego de Prescripciones Técnicas

Generales para Obras de Carreteras y Puentes" (PG-3/75).

2.16. Articulo 21 MATERIAL FILTRANTE EN RELLENOS LOCALIZADOS.

El material filtrante a emplear en rellenos localizados seran aridos naturales o procedentes
del machaqueo y trituracion de piedra de cantera o grava natural, o aridos artificiales exentos de

arcilla, marga y otros materiales extrafos.

La composicion granulométrica, asi como su calidad se ajustaran a lo indicado en el
Articulo 421 del PG-3/75. El material filtrante sera no plastico, y su equivalente de arena sera superior a

treinta (30).

2.17. Articulo 22 BETUNES ASFALTICOS.

Cumpliran lo especificado en el Articulo 211, segin la redaccion dada por la O.C. 29/2011, del

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), de entre los
ligantes hidrocarbonados contemplados en la tabla 542.1 del articulo 542 (sustituido en la O.C. 24/2008
y modificado por la O.C. 29/2011), no obstante, en este Proyecto, se emplearan los siguientes tipos, de

los que correspondan, para la ejecucion de la obra descrita en la Memoria del mismo:

- Para categoria de trafico pesado T2 y T31 o superior, el B60/70 6 B50/70 (UNE EN 12591).
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- Para categorias de trafico pesado inferiores, el B80/100 6 B70/100 (UNE EN 12591), y por
supuesto también el B60/70 6 B50/70.

Las especificaciones de estos betunes se recogen en la norma europea UNE EN 12591.
También podran emplearse betunes modificados, articulo 212 del PG-3 (O.C. 29/2011), de los

establecidos para el mismo uso en la tabla 542.1 (modificada por la O.C. 29/2011) del mismo articulo o

sus equivalentes con caucho segun la O.C. 21/2007 NFU.

2.18. Articulo 23 EMULSIONES ASFALTICAS.

Cumplirdn lo especificado en el Articulo 213, segun la redaccion dada en la O.C. 29/2011, del "Pliego

de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Salvo indicaciones en contrario del Ingeniero Director, las emulsiones asfalticas seran las de

las tablas 213.1, 213.2 y 213.3 (UNE EN 13808):
- Riegos de imprimacién: emulsion catidnica C50BF5 IMP.
- Riegos de adherencia: emulsion catidbnica C60B4 ADH.

- Lechadas bituminosas: emulsiébn cationica C60BF5 IMP.

2.19. Articulo 24 MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRIO Y EN CALIENTE.

Las mezclas bituminosas en caliente cumpliran con el Articulo 542, modificado por las O.C. 24/2008 y
0.C. 29/2011, del PG-3. El empleo de mezclas bituminosas en frio se sometera alo especificado en

el Articulo 541, aunque derogado por Orden FOM/891/2004 del PG-3.

2.20. Articulo 25 GEOTEXTILES.

Cumplirdn con lo especificado en el Articulo 290 "Geotextiles", incorporado por la OM FOM

1382/2002, de 16 de mayo.
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Las laminas tendran una pureza del cien por cien (100%). Su capacidad filtrante, textura y

caracteristicas resistentes y de deformacion deberén ser aprobadas por el Director de las Obras.
Su peso minimo sera de 180 g. por m2.

Se emplea en proteccion de los finos del material filtrante en trasdés de muros, zanjas de

drenaje y como barrera anticontaminante.

2.21. Articulo 26 MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO.

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la
preparacion en él exigida o, en fin, cuando a falta de prescripciones formales de aquél se reconociera
o demostrara que no eran adecuados para su uso, la Direccién de Obra dara orden al Contratista
para que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o cumplan el objetivo a

que se destinan.

2.22. Articulo 27 MATERIALES Y ELEMENTOS NO DESCRITOS EN APARTADOS ANTERIORES.

Todos los materiales y elementos necesarios para la correcta ejecucion de las obras seran
de la calidad exigida en este Pliego y cumpliran con lo especificado en la Legislacion Vigente para

cada uno de ellos.

Para su empleo en obra sera necesaria la previa aprobacion de los mismos por el Director.

3. CAPITULO Il UNIDADES DE OBRA.

3.1. Articulo 28 EXCAVACION O DESMONTE DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS.

1.- Definicién y Ejecucion.

Son el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la

carretera u obra, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, asi como las zonas de préstamos
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previstas o autorizadas que puedan necesitarse, y el consiguiente transporte de los productos

removidos a depd@sitos o lugar de empleo.

Estd incluida en esta unidad la ampliaciéon de trincheras y/o la mejora de taludes en los

desmontes y la excavacion adicional de suelos inadecuados.

La excavacion o desmonte de la explanacion y préstamos se considera como excavacion
o desmonte no clasificado. A estos efectos se establece un solo concepto de abono, el cual incluye
todas las posibles excavaciones, tanto en tierra vegetal, cuyos productos no son de utilidad para la
formacion de terraplenes, como en las deméas clases de terreno que pueden serlo,

independientemente, ademas de los métodos empleados para su arranque.

Su ejecucion se hard de acuerdo con el apartado 320.3 del Articulo 320 del PG-3/75.

2.- Medicién y Abono.

Se medird en metros cubicos (m3) de terreno realmente excavado, comprendiendo las
operaciones de arranque, carga y transporte de los productos hasta su lugar de empleo o vertedero,

asi como las de refino de taludes y su aristado y arreglo de vertederos y préstamos, como también las

autorizaciones e indemnizaciones necesarias.

3.2. Articulo 29 DEMOLICIONES.

1.- Definicién y Ejecucion.

El derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer

desaparecer se ejecutaran de acuerdo con lo recomendado en el Articulo 301 del PG-3/75.
2.- Medicién y Abono.

Se considera que esta unidad estd comprendida en las de excavacion y por tanto no

habria lugar a su medicién y abono por separado.

No obstante, en casos especificos y cuando exista precio independiente para ella en el

Proyecto, para su medicidén y abono se establecen los siguientes criterios:
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- La demolicibn de mamposteria se medira y abonara por metros ctbicos (m3).
- Las obras de fabrica y estructuras por metros cubicos (m3) de volumen real.

- La demolicién de pavimentos se medird y abonara por metro cuadrados (m2), cualquiera

qgue sea su espesor.

Se incluye en los precios, en todos los casos, la retirada de los productos a vertedero.

3.3. Articulo 30 TERMINACION Y REFINO DE LA EXPLANADA Y TALUDES.

1.- Definicién y Ejecucion.
Son el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la
explanada, de los taludes de terraplenes y capa de coronacion de los pedraplenes, asi como de los

taludes del desmonte.

Para su ejecucion se aplicara lo dispuesto en los Articulos 340 y 341 del PG-3/75.

2.- Medicién y Abono.

Se consideran estas unidades incluidas dentro de las unidades de excavacion, terraplén o

pedraplén, segun sea el caso.

3.4. Articulo 31 ZAHORRAS ARTIFICIALES.

1.- Definicidn, Materiales y Ejecucion.

Se define como zahorra artificial el material granular formado por aridos machacados, total

0 parcialmente, cuya granulometria es de tipo continuo.

Los materiales procederan de la trituracion de piedra de cantera o grava natural.

Cumpliran las condiciones siguientes:
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- Composicion granulométrica. La curva granulométrica se ajustara al huso ZA25 de la tabla
510.3.1 del apartado 3 del articulo 510 del PG-3/75. Previa autorizacién de la Direccién de Obra

podrian emplearse, excepcionalmente, el otro huso del referido cuadro.

- Forma. El indice de lajas, segun la Norma NLT 354/74, debera ser inferior a treinta y cinco

(35).

- Dureza. El coeficiente de desgaste Los Angeles, segun la Norma NLT 149/72, sera inferior a

treinta y cinco (35) para 12 y T3 e inferior a treinta (30) para TO y T1.

- Limpieza. Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y
otras materias extrafias. El coeficiente de limpieza, segun la Norma NLT 172/86, no debera ser inferior a
dos (2). El equivalente de arena, segun la Norma NLT 113/72, sera mayor de treinta (30) paraT2y T3y

mayor de treinta y cinco (35) para T0y T1.
- Plasticidad. El material sera "no plastico" segun las Normas NLT 105/72 y 106/72.

La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre

la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas.

La preparacion de la zahorra artificial se hara en central y no "in situ”, al igual que la adicién

del agua de compactacion.

Los materiales seran extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las
precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores

comprendidos entre diez y treinta centimetros (10 a 30 cm).

Las eventuales aportaciones de agua tendran lugar antes de la compactacion. Después,
la Unica humectacién admisible ser& la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la

ejecucion de la capa siguiente.

Conseguida la humedad mas conveniente se procederda a la compactaciéon de la

tongada, que se continuara hasta alcanzar la densidad especificada a continuacioén.
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La compactaciéon de la zahorra artificial se continuard hasta alcanzar una densidad no
inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la maxima obtenida en el ensayo "Proctor
modificado”, segun la Norma NLT 108/72, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales

gruesos.

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizara sobre muestras de material
obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo

de aquella.

En las capas de zahorra artificial, los valores del médulo E2, obtenidos en el ensayo de
carga con placa, determinado segun la Norma NLT 357/86, no seran inferiores a los indicados en la

tabla 510.5 del Articulo 510.7.2 del PG-3/75.

El control de calidad se realizara siguiendo las indicaciones del apartado 510.9 del

anteriormente citado Articulo 510.
2.- Medicion y Abono.

La zahorra artificial se abonara por metros cubicos (m3) realmente ejecutados, medidos

con arreglo a las secciones-tipo sefialadas en los planos.

3.5. Articulo 32 RIEGOS DE IMPRIMACION.

1.- Definicién, Materiales y Ejecucion.

Es la aplicacibn de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminosa,
previamente a la

extension, sobre ésta, de una capa bituminosa.

El ligante bituminoso a emplear sera una emulsién catiénica C50BF5 IMP (UNE EN 13808),
con una dotacion entre 1,5 Kg/m2 y 0,75 Kg/m2 dependiendo del material y espesor de la capa que

se ha de imprimir.

La extension de un arido de cobertura sobre el riego de imprimacién quedara

condicionado a la necesidad de que pase el trafico por la capa recién tratada, o a que, veinticuatro
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horas (24) después de extendido el ligante, se observe que ha quedado una parte sin absorber. La
dosificacion seré la minima compatible con la total absorcidn del exceso de ligante, o la permanencia

bajo la accién del trafico.

Sera de aplicacidon, no obstante, lo especificado en el Articulo 530 del PG-3 (ORDEN

FOM/891/2004).
2.- Medicién y Abono.

La preparacion de la superficie existente se considerara incluida en la unidad
de obra
correspondiente a la construccién de la capa subyacente, y por tanto no habra lugar a su abono por

separado.

El ligante bituminoso empleado, incluida su extension se abonara por toneladas (7),
realmente empleadas en obra, medidas antes de su empleo por pesada directa en bascula

debidamente contrastada.

El arido empleado, incluida su extension se abonara por toneladas (T), realmente
empleadas en obra, medidas antes de su empleo por pesada directa en bascula debidamente

contrastada.

3.6. Articulo 33 RIEGOS DE ADHERENCIA.

1.- Definicidn, Materiales y Ejecucion.

Consiste en la aplicacion de un ligante bituminoso sobre una capa bituminosa,

previamente a la extension, sobre ésta, de otra capa bituminosa.

El ligante bituminoso a emplear ser& una emulsién asfaltica catidbnica C60B4 ADH (UNE EN 13808), con
una dotacion entre 0,50 Kg/m2 y 1,00 Kg/m2 dependiendo del estado superficial de la capa
bituminosa a la que se ha de aplicar. Se cumplira, no obstante, todo lo que se especifica en el Articulo

531 del PG-3 (ORDEN FOM/891/2004).
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2.- Medicién y Abono.

La preparacion de la superficie existente se considerara incluida en la unidad de obra
correspondiente a la construccion de la capa subyacente, no habrd, por tanto, lugar a su abono por
separado. Sin embargo, cuando dicha construccién no haya sido realizada bajo el mismo contrato, la

preparacion de la superficie existente constituird una unidad independiente del riego de adherencia.

El ligante bituminoso empleado, incluida su extension se abonara por toneladas (7),
realmente empleadas en obra, medidas antes de su empleo por pesada directa en bascula

debidamente contrastada.

3.7. Articulo 34 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE, TIPO HORMIGON BITUMINOSO.

1.- Definicion.

Se definen como la combinaciéon de aridos y un ligante hidrocarbonado, para lo cual es
preciso calentar previamente los aridos y el ligante. La mezcla se extenderd y compactara a

temperatura muy superior a la del ambiente.
2.- Materiales.

Para los materiales sera de aplicacion lo especificado en el PG-3 apartado 542.2 del Articulo 542
(sustituido en la Orden Circular 24/2008 y modificado por la O.C. 29/2011), no obstante, puntualizando,
se utilizardn como ligantes hidrocarbonados el B60/70 6 B50/70 (UNE EN 12591) para categoria de
trafico T2 y T31 o superior y B 80/100 6 B70/100 (UNE EN 12591) para categorias de trafico inferiores.
También podra emplearse betunes modificados, Articulo 212 del PG-3 (O.C. 29/2011), de los
establecidos para el mismo uso en la tabla 542.1 del mismo articulo o sus equivalentes con caucho

segun la O.C.21/2007 NFU

El arido grueso, fraccion de arido total retenido por el tamiz 2 mm de la UNE EN 933-2, en
cuanto a su procedencia, cumplira con lo dispuesto en el Articulo 542 del PG-3, resultante del
machaqueo de rocas duras, resistentes a la fragmentacion, al desgaste y tener buena forma. El
coeficiente de Los Angeles CDA (UNE EN 1097-2) se ajustara a lo contemplado en la tabla 542.4 del
PG-3.
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El coeficiente de pulimento acelerado CPA (UNE EN 1097-8) cumplira con lo exigido en la

tabla 542.5 del PG-3. El indice de lajas (UNE EN 933-3) observara lo dispuesto en la tabla 542.3 del PG-3.

El arido fino, fraccidon de arido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz
0,063mm de la UNE EN 933-2,en cuanto a su procedencia, cumplira con lo dispuesto en el Articulo 542
del PG-3, resultante del machaqueo de rocas de buena calidad sera no plastico y estara limpio y
exento de arcilla, materia vegetal, margas u otras materias extrafias. En cuanto su resistencia a la
fragmentacion cumplira las mismas condiciones que las expresadas para el arido grueso sobre
el CDA.
El filler o polvo mineral, fraccion de arido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE EN 933-2, en
cuanto a su procedencia, cumplird con lo dispuesto en el Articulo 542 del PG-3, sera de aportacion o
resultante del machaqueo de los aridos, sus particulas han de ser finas y no plasticas. La proporcién de

polvo mineral de aportacion sera como minimo la establecida en la tabla 542.7 del PG-3.

3.- Ejecucion.

La desighacion de la mezcla tipo hormigén bituminoso es la establecida en la UNE EN
13108-1 bajo el esquema especificado en el PG-3 apartado 542.3 del Articulo 542 (sustituido en la
Orden Circular 24/2008) y, el tipo de mezcla a emplear, en funcidn de la capa y su espesor el

contemplado en la tabla 542.10 del PG-3.

No obstante, en este Proyecto, se emplearan los siguientes tipos de los que correspondan

para la ejecucion de la obra, descritos en la Memoria del mismo:

CAPA ESPESOR (cm) MEZCLA.

Rodadura 4-5 AC16 surf 50/70 D.
Rodadura >5 AC22 surf 50/70 D.
Rodadura >5 AC22 surf 50/70 S.
Intermedia 5-10 AC22 bin 50/70 D.
Intermedia 5-10 AC22 bin 50/70 S.
Base 7-15 AC32 base 50/70 G.
Arcenes 4-6 AC16 surf 50/70 D.
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La dotacion minima de ligante en tanto por ciento (%) de masa sobre el total de la mezcla se
ajustara a lo establecido en la tabla 542.11 del PG-3, que en este Proyecto, segun corresponda a la

capa a emplear, sera:

CAPA DOTACION MINIMA (%).
Rodadura 4,50 %.
Intermedia 4,00 %.

Base 3,65 %.

La relacién entre el porcentaje de polvo mineral y el de ligante expresados ambos respecto
de la masa total del arido seco cumplira lo contemplado en la tabla 542.12 del PG-3 y, en concreto,

en este Proyecto segun corresponda a la capa a emplear, es:

CAPA RELACION PONDERAL.
Rodadura 1,2.
Intermedia 1,1.
Base 1,0.

La densidad de la unidad terminada cumplird con lo dispuesto en el apartado 542.7.1 del

Articulo 542 del PG-3.

Todas las operaciones necesarias para su idonea puesta en obra se ejecutaran de acuerdo

con el apartado 542.5 del Articulo 542 del PG-3.
La produccion horaria minima sera de sesenta toneladas por hora (60 T/h).
Su extensidn no sera nunca a una temperatura inferior a 120° C.

El ancho minimo de extendido sera el equivalente a un carril de circulaciéon y la anchura

maxima la equivalente a dos carriles.
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4.- Medicién y Abono.

La preparacion de la superficie existente se considerara incluida en la unidad de obra
correspondiente a la construccidn de la capa subyacente. Sin embargo, cuando dicha construcciéon
no se haya realizado bajo el mismo Contrato, la preparaciéon de la capa de asiento se abonara por

metros cuadrados (m2) realmente ejecutados.

La fabricacion y puesta en obra se abonard por toneladas (T) realmente fabricadas y puestas en
obra, medidas antes de su colocacion por pesada directa en bascula debidamente contrastada o
multiplicando las secciones tipo, sefialadas en los Planos, por los espesores medios y densidades

medias deducidas de los ensayos de control de cada lote (apartado 542.9 del Articulo 542 del PG3).

El abono se realizara al precio que figura en el Cuadro de Precios n°® 1 de este Proyecto
para la tonelada de la unidad de obra terminada, en la que se incluyen tanto los &ridos como el polvo

mineral, las eventuales adiciones y el betun de la mezcla.

En todo cuanto pudiera haber de indeterminacion u omisién en este Articulo del presente
Pliego, serd de aplicacion lo especificado en el PG-3 articulo 542 (sustituido en la Orden Circular

24/2008), mezclas bituminosas en caliente tipo hormigdén bituminoso.

3.8. Articulo 35 MORTEROS DE CEMENTO.

1.- Definicién y Materiales.

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arido fino, cemento y
agua. Eventualmente puede contener algun producto de adicibn para mejorar alguna de sus

propiedades y cuya utilizaciéon debera ser aprobada por el Director de las Obras.

Los materiales cumpliran con lo especificado en el Capitulo IV "Materiales Basicos" del

presente Pliego.
2.- Tipos y Dosificaciones.

M 250 (250 Kg/ms3)..fabricas de ladrillo y mamposteria.

M 450 (450 Kg/ms3)..bordillos, adoquinados, capas de asiento, fabricas de ladrillo especiales.
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M 600 (600 Kg/m3)..enfoscados, enlucidos, cornisas e impostas.

M 700 (700 Kg/ms3)..enfoscados exteriores.
3.- Fabricacién y Empleo.

Se ejecutaran de acuerdo con el apartado 611.4, el empleo con el 611.5 del Articulo 611

del PG-3/75.
4.- Medicién y Abono.

El mortero no serd de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad
correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se medird y

abonara por metros cubicos (m?3) realmente empleados.

3.9. Articulo 36 HORMIGONES HIDRAULICOS.

1.- Definicioén.

Se define como hormigén la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, arido fino,
arido grueso y agua, con o sin la incorporacion de aditivos o adiciones, que desarrolla sus propiedades

por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua).

Para la ejecucion de las obras de hormigdn, definidas en el presente proyecto, se tipifican

los siguientes hormigones de acuerdo con el formato del Articulo 39 de la EHE-08:

- Hormigén HM-20/B/25/1, en masa de 20 N/mm?2 de resistencia caracteristica, consistencia
blanda, tamafio méaximo de arido 25 mm, exposicidon no agresiva.

- Hormigén HM-20/B/25/I+Qb, en masa de 20 N/mm?2 de resistencia caracteristica,
consistencia blanda, tamafio maximo de arido 25 mm, exposicibn no agresiva y especifica quimica
agresiva media.

- Hormigén HA-30/B/25/1la, para armar de 30 N/mm?2 de resistencia caracteristica, consistencia

blanda, tamafio maximo del arido 25 mm, exposicion normal con humedad alta.
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- Hormigén HA-30/B/25/lla+Qb, para armar de 30 N/mm?2 de resistencia caracteristica,
consistencia blanda, tamafio méximo del &rido 25 mm, exposicion normal con humedad alta y
especifica quimica agresiva media.

- Hormigén HM-30/B/25/1+E, en masa de 30 N/mm2 de resistencia caracteristica, consistencia

blanda, tamafio méaximo del arido 25 mm, exposicion general no agresiva y especifica a la erosion.

La relacidon agua/cemento sera la que resulte del estudio de la férmula de trabajo, con las

limitaciones especificadas en el Articulo 37.3.2 de la EHE-08.
Los aridos y su tamafio cumplirdn con lo establecido en el Articulo 28 de la EHE-08.

Los aditivos cumpliran especificamente con lo estipulado en el Articulo 29 de |la EHE-08.

2.- Materiales.

Los materiales a emplear para la fabricacion de hormigones, cumpliran lo especificado en
los Articulos correspondientes del Capitulo IV "Materiales Basicos" del presente Pliego. En todo caso, el
cemento a emplear sera Portland mixto tipo CEM II/A-M clase resistente 42,5 (CEM II/A-S 42,5 N).

3.- Equipo para la fabricacion de hormigones.

Todos los tipos de hormigén se fabricaran en instalaciéon central con dosificacion

automatica en peso de todos sus componentes y hormigonera de eje horizontal.
4.- Transporte del hormigon.

En el transporte del hormigdn fresco, se tomaran las medidas adecuadas para que no se

produzcan segregaciones, evaporaciones excesivas o se inicie el fraguado antes de la puesta en obra.
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3.10. Articulo 37 OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO.

1.- Definiciones.

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, arido
fino, arido grueso y eventualmente productos de adicidn, que al fraguar y endurecer adquieren una

notable resistencia, y que pueden ser compactados en obra mediante picado o vibrado.

Se definen como obras de hormigdén en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza
como material fundamental el hormigdn, reforzado en su caso con armaduras de acero que
colaboran con el hormigdn para resistir los esfuerzos.

Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su resistencia
caracteristica, determinada segun las normas UNE 7240 y UNE 7242, se establecen los tipos de

hormigdén que se indican en la siguiente serie:

HM-20/B/25/1, HM-20/B/25/1+Qb, HA-30/B/25/lla, HA-30/B/25/lla+Qb, HM-30/B/25/I+E la cual

se tipifica de acuerdo con el formato establecido en el Articulo 39.2 de la EHE-08.

Las obras de hormigén en masa o armado cumpliran las condiciones fijadas en la vigente

"Instruccién de hormigdn estructural' EHE-08.
2.- Materiales.
.- Cemento.

El cemento cumplira las condiciones del articulo "CONGLOMERANTES HIDRAULICOS" de este pliego y

las de la Instrucciéon EHE-08.
- Agua.

En general, podran ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del

hormigdén en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la practica.
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Cuando no se posean antecedentes de su utilizacién, o en caso de duda, deberan analizarse

las aguas.
.- Arido Fino.

Se entiende por arido fino o arena, el arido o fraccién del mismo que pasa por el tamiz 4
UNE. Como aridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas de
yacimientos naturales, rocas machacadas, escorias sidertrgicas apropiadas u otros productos cuyo

empleo se encuentre sancionado por la practica o sea aconsejable por estudios de laboratorio.

En el caso de aridos finos de machaqueo, y previa autorizacién del Director de Obra, el
limite del cinco por ciento (5%) para los finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE podra elevarse al siete

por ciento (7%).

En el caso de utilizar escorias siderdrgicas como arido fino, se comprobara previamente

gue son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.

No se utilizaran aquellos aridos que presenten una proporcion de materia organica tal que,
ensayados con arreglo a la Norma UNE EN 1744-1:99, produzcan un color mas oscuro que el de la

sustancia patron.
Asimismo, se observaran las condiciones establecidas en el Articulo 28 de la EHE-08.
.- Arido Grueso.

Se entiende por arido grueso, o grava, el arido o fraccién del mismo retenido por el tamiz
4 UNE.
Como aridos para la fabricacién de hormigones podran emplearse gravas de yacimientos naturales,
rocas machacadas o escorias siderdrgicas apropiadas asi como otros productos sancionados por la

practica o aconsejables por estudios de laboratorio.

El coeficiente de forma del arido grueso, determinado con arreglo a la norma UNE 7238:71, no
debe ser inferior a veinte centésimas (0,20), o bien su indice de lajas, determinado con arreglo a la
Norma UNE EN 933-3:97, debe ser inferior a 35. En caso contrario su empleo se supeditara a la

realizacion de ensayos previos en laboratorio.
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El tamafio maximo del arido grueso quedara establecido conforme al Articulo 28 (28.3) de la

EHE-08, ademas de las restantes condiciones definidas en dicho Articulo.
.- Aditivos.

Los aditivos cumpliran las condiciones fijadas en el Articulo "ADITIVOS PARA MORTEROS Y
HORMIGONES" de este pliego.

- Armaduras.

Las armaduras cumpliran las condiciones fijadas en el Articulo "ACERO PARA ARMADURAS" de

este pliego.
3.- Fabricacion.

Sea el que fuere el método empleado para dosificar el hormigdén, se respetaran las
limitaciones a
los contenidos de agua y cemento especificadas en la EHE. La cantidad maxima de cemento por
metro cubico de hormigdén sera de 400 Kg, salvo autorizacidon expresa del Director de obra para

superar dicho limite.

La dosificacion de los diferentes materiales destinados a la fabricacion del hormigon se
hara siempre por peso.

La puesta en obra del hormigbn no deberd iniciarse hasta que se haya estudiado y
aprobado su correspondiente formula de trabajo, la cual serda fijada por el Director de Obra y a la

vista de las circunstancias que concurran en la obra.

Las limitaciones en los contenidos de agua y cemento, en funciéon de las clases de
exposicién a las que vaya a estar sometido el hormigdn, definidos en los articulos 8.2.2 y 8.2.3 de la EHE,
deberan cumplir las especificaciones recogidas en la tabla 37.3.2.a de la misma.

La docilidad del hormigdn sera la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta
en obra y compactacién, el hormigén rodee las armaduras sin solucién de continuidad y rellene

completamente los encofrados, sin que se produzca coqueras. La docilidad del hormigdn se valorara
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determinando su consistencia, lo que se llevara a cabo por el procedimiento descrito en el método de

ensayo UNE 83313:90.

Las distintas consistencias y los valores limites de los asientos correspondientes en el cono de

Abrams seran los siguientes:

Consistencia Asiento en cm.
Seca 0-2.
Plastica 3-5.
Blanda 6-9.
Fluida 10-15.
Liquida 16-20.

Los aridos se suministraran fraccionados. El niUmero de fracciones debera ser tal que sea
posible, con el método de fabricacién que se utilice, cumplir las exigencias granulométricas del arido

combinado.
La instalacion de hormigonado sera capaz de realizar una mezcla regular e intima de los
componentes, proporcionando un hormigbn de aspecto y consistencia uniformes, dentro de las

tolerancias establecidas.

Excepto para hormigonado en tiempo frio, la temperatura del agua de amasadura no sera

superior a cuarenta grados centigrados (40° C).

Al fijar la cantidad de agua que debe afadirse al amasijo, sera imprescindible tener en

cuenta la que proceda de la humedad de los aridos y, en su caso, la aportada por aditivos liquidos.

Las tolerancias seran las que se especifican en la EHE-08.

roingenieria



conczanLsniA CONCELLO
FOMENTO DE VIGO @

Pliego de P. T. P.- . Reparacioéns discontinuas da calzada na ria Tomas Alonso (Curva San Gregorio) Pag. 27

4.- Ejecucion.

El hormigén de limpieza se ejecutara exclusivamente en las zonas sefialadas en el proyecto
o por el Director de Obra. En el resto de las cimentaciones la fadbrica se apoyarad directamente

sobre el terreno convenientemente preparado.

En el caso de cimentaciones en medios rocosos, la preparacion de la superficie de apoyo

debera facilitar una fuerte union entre el terreno y el hormigén.

En el caso de cimentaciones en suelos, la preparacion de la superficie de apoyo, debera
proporcionar la conveniente uniformidad de la deformabilidad del medio de forma que no se

produzcan asientos diferenciales perjudiciales para la estructura de hormigén.

El espesor de la capa de hormigdn de limpieza sobre apoyo de suelos o rellenos existentes
sera uniforme e igual a la definida en los planos. Sobre apoyo rocoso se definirhA por el espesor
minimo sobre las

partes mas salientes.

Las cimbras, encofrados y moldes, asi como las uniones de sus distintos elementos,
poseeran una resistencia y rigidez suficientes para garantizar el cumplimiento de las tolerancias
dimensionales y para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier
naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado v,
especialmente, bajo las presiones del hormigén fresco

o los efectos del método de compactacion utilizado.

Los encofrados y moldes seran suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables

de lechada, dado el modo de compactacion previsto.

Los encofrados y moldes de madera se humedeceran para evitar que absorban el agua
contenida en el hormigdn. Por otra parte, se dispondran las tablas de manera que se permita su libre

entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales.

Las superficies interiores de los encofrados y moldes apareceran limpias en el momento del
hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberan disponerse

aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes.
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Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formacion de fisuras en los paramentos de
las piezas, se adoptaran las oportunas medidas para que los encofrados y moldes no impidan la libre

retraccion del hormigon.

Si se utilizan productos para facilitar el desencofrado o desmoldeo de las piezas, dichos
productos no deben dejar rastro en los paramentos de hormigén, ni deslizar por las superficies
verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. Por otra parte, no deberan impedir la ulterior
aplicacion de revestimientos ni la posible construccidn de juntas de hormigonado, especialmente
cuando se trate de elementos que, posteriormente, vayan a unirse entre si, para trabajar
solidariamente. Como consecuencia, el empleo de estos productos deberd ser expresamente

autorizado, en cada caso, por el Director de la Obra.

Las armaduras pasivas se doblaran ajustandose a los planos e instrucciones del proyecto.

En general, esta operacion se realizaré en frio y a velocidad constante, por medios mecanicos.

El doblado de las barras, salvo indicacion en contrario del Proyecto, se realizara con

mandriles de diametro no inferior a los indicados en la EHE-08.

No se admitira el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta

operacion pueda realizarse sin dafio inmediato o futuro, para la barra correspondiente.

Las armaduras se colocaran limpias, exentas de 6xido no adherente, pintura, grasa o

cualquier otra sustancia perjudicial.

Se dispondran de acuerdo con las indicaciones del proyecto, sujetas entre si y al encofrado,
de manera que no puedan experimentar movimientos durante el vertido y compactacion del

hormigdn, y permitan a éste envolverlas sin dejar coqueras.

En vigas y elementos analogos, las barras que se doblen deberan ir convenientemente
envueltas por cercos o estribos en la zona del codo. Esta disposicion es siempre recomendable,
cualquiera que sea el elemento de que se trate. En estas zonas, cuando se doblen simultaneamente

muchas barras, resulta aconsejable aumentar el diametro de los estribos o disminuir su separacion.
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Los cercos o estribos se sujetardn a las barras principales, mediante simple atado u otro

procedimiento idéneo, prohibiéndose expresamente la fijacidn mediante puntos de soldadura.

El recubrimiento de la armadura con hormigén cumplira o especificado en el articulo 37.2.4

de la EHE-08.

En la ejecucidon de los procesos de elaboracion, armado y montaje de las armaduras

pasivas se cumplira lo indicado en el articulo 69 de la EHE-08.

El transporte desde la hormigonera se realizard tan rapidamente como sea posible,
empleando métodos que impidan toda segregacion, exudacion, evaporacion de agua o intrusion de

cuerpos extrafos en la masa.

La méaxima caida libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido no
excedera de un metro y medio (1,5 m), procurandose que la descarga del hormigdn en la obra se
realice lo méas cerca posible

del lugar de su ubicacion definitiva, para reducir al minimo las posteriores manipulaciones.

Cuando la fabricacién de la mezcla se haya realizado en una instalacién central, su
transporte a obra podra hacerse empleando camiones provistos de agitadores, o camiones sin
elementos de agitacion, que cumplan con la vigente instruccion para la Fabricaciéon y Suministro de
Hormigdn Preparado.

El tiempo transcurrido entre la adicion de agua del amasado al cemento y a los aridos y la

colocacion del hormigdn, no debe ser mayor de hora y media (1,50 h).

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidarad especialmente de que no se
produzca desecacion de los amasijos durante el transporte. A tal fin, si éste dura mas de treinta minutos
(30 min.), se adoptaran las medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigén, aumenten

el tiempo de fraguado.

Al verter el hormigdn, se removera enérgica y eficazmente, para que las armaduras
queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reuna gran cantidad

de ellas, y procurando que se mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras.
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En losas, el extendido del hormigdn se ejecutara de modo que el avance se realice con

todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hara avanzando desde los extremos llenandolas en toda su
altura, y procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la

lechada escurra a lo largo del encofrado.

En pilares, el hormigonado se efectuard de modo que su velocidad no sea superior a dos
metros de altura por hora (2m/h) y removiendo enérgicamente la masa, para que no quede aire
aprisionado, y vaya asentado de modo uniforme. Cuando los pilares y elementos horizontales
apoyados en ellos se ejecuten de un modo continuo, se dejaran transcurrir por lo menos dos horas (2h)
antes de proceder a construir l0os indicados elementos horizontales, a fin de que el hormigdn de los

pilares haya asentado definitivamente.

En el hormigonado de bdévedas por capas sucesivas o dovelas, deberan adoptarse

precauciones especiales, con el fin de evitar esfuerzos secundarios.

En el hormigdn ciclépeo se cuidara que el hormigén envuelva los mampuestos, quedando
entre ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamafio maximo del arido empleado, sin contar

mampuestos.

La compactacion del hormigén se ejecutara mediante vibracion, empleandose vibradores

cuya frecuencia no sea inferior a seis mil (6.000) ciclos por minuto.

El espesor de las tongadas de hormigdn, la secuencia, distancia y forma de introduccion y

retirada de los vibradores, se fijaran a la vista del equipo previsto.

Los vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin
que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las juntas de los
encofrados. La compactacion sera mas cuidadosa e intensa junto a los paramentos y rincones del
encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, hasta conseguir que la pasta refluya a la

superficie.

Si se emplean vibradores internos, deberan sumergirse verticalmente en la tongada, de

forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retiraran de forma inclinada.
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La aguja se introducird y retirara lentamente y a velocidad constante, recomendandose a

este efecto que no se superen los diez centimetros por segundo (10cm/s).

La distancia entre puntos de inmersidn sera la adecuada para dar a toda la superficie de
la masa
vibrada un aspecto brillante, como norma general sera preferible vibrar en muchos puntos por poco

tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente.

Si se vierte hormigdn en un elemento que se esta vibrando, el vibrador no se introducird a

menos de metro y medio (1,5 m) del frente libre de la masa.

En ningln caso se emplearan los vibradores como elemento para repartir horizontalmente

el hormigon.

En general se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las
cuarenta y ocho horas (48h) siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los

cero grados centigrados.

En los casos en que, por absoluta necesidad se hormigone en tiempo de heladas, se
adoptaran las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento
del hormigén, no habrdn de producirse deterioros locales en los elementos correspondientes, ni

mermas permanentes apreciables de las caracteristicas resistentes del material.

La temperatura de la masa de hormigén, en el momento de verterla en el molde o

encofrado, no sera inferior a + 5° C.

Se prohibe verter el hormigén sobre elementos (armaduras, moldes, etcétera) cuya

temperatura sea inferior a 0° C.

El empleo de aditivos anticongelantes requerira una autorizacidn expresa, en cada
caso, del Director de Obra. Nunca podran utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras,

en especial los que contienen idn cloro.
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Cuando el hormigonado se efectie en tiempo caluroso, se adoptaran las medidas
oportunas para evitar la evaporacion del agua de amasado, en particular durante el transporte del

hormigon, y para reducir la temperatura de la masa.

Los materiales almacenados con los cuales vaya a fabricarse el hormigdn y los encofrados

o moldes destinados a recibirlo, deberan estar protegidos del soleamiento.

Una vez efectuada la colocacién del hormigdn, se protegera éste del sol y especialmente

del viento, para evitar que se deseque.

Si la temperatura ambiente es superior a 40° C o hay un viento excesivo, se suspendera el
hormigonado, salvo que previa autorizacién expresa del Director de Obra, se adopten medidas

especiales, tales como enfriar el agua, amasar con hielo picado, enfriar los aridos, etcétera.

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondra toldos y otros medios que

protejan el hormigdn fresco.

En otro caso, el hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de lluvia,
adoptandose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de hormigdon

fresco.

Eventualmente, la continuacion de los trabajos, en la forma que se proponga, debera ser

aprobada por el Director de Obra.

Las juntas de hormigonado que deberan, en general, estar previstas en el proyecto, se
situaran en direccidn lo mas normal posible a la de las tensiones de compresion, y alli donde su efecto
sea menos perjudicial, alejandolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a

fuertes tracciones.

Se les dara la forma apropiada mediante tableros y otros elementos que permitan una

compactaciéon que asegure una unién lo mas intima posible entre el antiguo y el nuevo hormigon.

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto,
se dispondran en los lugares que el Director de Obra apruebe, y preferentemente sobre los puntales de

la cimbra.

roingenieria



conczanLsniA CONCELLO
FOMENTO DE VIGO @

Pliego de P. T. P.- . Reparacioéns discontinuas da calzada na ria Tomas Alonso (Curva San Gregorio) Pag. 33

Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruird la parte de hormigén que sea

necesario eliminar para dar a la superficie la direccién apropiada.

Antes de reanudar el hormigonado, se limpiara la junta de toda suciedad o arido que haya
quedado suelto, y se retirara la capa superficial de mortero, dejando los aridos al descubierto, para
ello se aconseja utilizar chorro de arena o cepillo de alambre, segun que el hormigén se encuentre
mas o menos endurecido, pudiendo emplearse también, en este ultimo caso, un chorro de agua y

aire. Expresamente se prohibe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de juntas.

En general, y con caracter obligatorio, siempre que se trate de juntas de hormigonado no
previstas en el proyecto, no se reanudara el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobacion,

si procede, por el Director de Obra.

Se prohibe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigébn que hayan
sufrido los efectos de las heladas. En este caso, deberan eliminarse previamente las partes dafiadas

por el hielo.

En ningln caso se pondran en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de

cemento que sean incompatibles entre si.
Se aconseja no recubrir las superficies de las juntas con lechada de cemento.

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigén, deber&a asegurarse
el mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. Tales
medidas se prolongardn en funcién del tipo, clase y categoria del cemento, de la temperatura y

grado de humedad del ambiente, etcétera.

El curado podra realizarse manteniendo hiumedas las superficies de los elementos de
hormigdn, mediante riego directo que no produzca deslavado o a través de un material adecuado

gue no contenga sustancias nocivas para el hormigdén y sea capaz de retener la humedad.

El curado por aportacion de humedad podra sustituirse por la proteccidon de las superficies

mediante recubrimientos plasticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos,
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especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantias que se estimen necesarias para

lograr, durante el primer periodo de endurecimiento, la retencion de la humedad inicial de la masa.

En general, el proceso de curado debe prolongarse hasta que el hormigdén haya

alcanzado, como minimo, el 70 por 100 de su resistencia de proyecto.

Los distintos elementos que constituyen los moldes, el encofrado (costeros, fondos,
etcétera), como
los apeos y cimbras, se retiraran sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomendandose,
cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cufas, cajas de arena, gatos u otros

dispositivos analogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos.

Las operaciones anteriores no se realizaran hasta que el hormigdén haya alcanzado la
resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los
esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado, desmoldeo o
descimbrado. Se recomienda que la seguridad no resulte en ningln momento inferior a la prevista

para la obra en servicio.

En todo caso se cumplirAn los periodos minimos de desencofrado y descimbrado de

elementos de hormigdn armado que se indican en la EHE-08.

Se pondra especial atencion en retirar oportunamente todo elemento de encofrado o
molde que pueda impedir el libre juego de las juntas de retraccidon o dilatacién, asi como de las
articulaciones, si las hay.

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberéan ser reparados, previa
aprobacion del Director de Obra, tan pronto como sea posible, saneando y limpiando las zonas
defectuosas. En general, y con el fin de evitar el color mas oscuro de las zonas reparadas, podra
emplearse para la ejecucion del hormigdbn o mortero de reparacion una mezcla adecuada del

cemento con cemento blanco.

Las zonas reparadas deberan curarse rApidamente. Si es necesario, se protegerdn con
lienzos o

arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas.
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5.- Control.

El no cumplimiento de algunas de las especificaciones contempladas para los
componentes del

hormigdn en este Pliego, serd condicion suficiente para su rechazo.

El control de la calidad del hormigbn amasado se extendera normalmente a su
consistencia, resistencia y durabilidad con independencia de la comprobacion del tamafio maximo

del &rido, conforme a las especificaciones de la EHE-08.
La consistencia sera la indicada, en su momento, por el Director de Obra.

Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, se determinara el valor de

consistencia, mediante el cono de Abrams, de acuerdo con la norma UNE 83313:90.

El no cumplimiento de estas especificaciones implicara el rechazo automatico de la

amasada correspondiente y la correccion de la dosificacion.

Los ensayos para el control de la resistencia del hormigdén con caracter preceptivo para
comprobar, a lo largo de la ejecucion, que la resistencia caracteristica del hormigén de la obra es
igual o superior a la del proyecto, son los ensayos previos del hormigdn y los ensayos caracteristicos del

hormigon.

Los ensayos se realizardn bajo "control estadistico del hormigdén", y de conformidad a lo
establecido en el articulo 86 de la EHE-08.

El control de la ejecucion del hormigdn se realizara a nivel "normal’,con dos inspecciones
por cada
lote en que se ha dividido la obra, de acuerdo con lo que se contemple en el Plan de Control que se
redacte al efecto y a lo establecido en el articulo 92 de la EHE-08, asi como a las tolerancias indicadas

en el anejo 11 de la misma Instruccion.
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6.- Medicion y Abono.

El hormigdn se abonara por metros cubicos (m3) realmente colocados en obra, medidos
sobre los planos. No obstante, se podran definir otras unidades, tales como metro (m) de viga, metro
cuadrado (m2)

de losa, etc., en cuyo caso el hormigdn se medira y abonara de acuerdo con dichas unidades.

El cemento, aridos, agua y adiciones, asi como la fabricacion y transporte y vertido del
hormigdén, quedan incluidos en el precio unitario, asi como su compactacioén, ejecucion de juntas,

curado y acabado.

El abono de las adiciones no previstas y que hayan sido autorizadas por el Director de

Obra, se hara por kilogramo (kg) utilizados en la fabricacioén del hormigdn antes de su empleo.

No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las
superficies de hormigdbn en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las

toleradas o que presenten defectos.

Las armaduras de acero empleadas en hormigébn armado se abonaran por su peso en
kilogramos
(kg) deducido de los planos, aplicando, para cada tipo de acero, los pesos unitarios correspondientes

a las longitudes deducidas de dichos planos.

Salvo indicacion expresa, el abono de las mermas y despuntes, alambre de atar y

eventualmente barras auxiliares, se considerara incluido en el del kilogramo (kg) de armadura.

Los encofrados y moldes se mediran por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigén

medidos sobre planos.
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3.11. Articulo 38 ENCOFRADOS Y MOLDES.

1.- Definicién y Ejecucion.

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo 'in situ" de hormigon y
morteros. Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto ultimo el que queda englobado

dentro del hormigoén.
Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:
- Construccion y montaje.

- Desencofrado.

Para ellos sera de aplicacion lo especificado en el apartado 680.2 del Articulo 680 del PG-

3/75y en el Articulo 68 de la EHEOS.
2.- Medicién y Abono.
Los encofrados y moldes se mediran por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigén

medidos sobre Planos. A tal efecto, los forjados se consideraran encofrados por la cara inferior y bordes

laterales y las vigas por sus laterales y fondos.

3.12. Articulo 39 DRENES SUBTERRANEOS.

1.- Definicion.

Son tubos perforados, de material poroso o con juntas abiertas, colocados en el fondo de

zanjas rellenas de material filtrante adecuadamente compactado.

A veces se omite la tuberia, en cuyo caso la parte inferior de la zanja queda
completamente rellena de material filtrante, constituyendo un dren ciego o "francés". En estos drenes

el material que ocupa el centro de la zanja es piedra gruesa.
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2.- Materiales.

Los tubos seran de PVC perforados, de secciones circulares o abovedadas y de los
diametros que se especifiqguen. Cumpliran con lo indicado, en cuanto a caracteristicas, con el
apartado 420.2 del Articulo 420 del PG-3/75.

El material filtrante a emplear se ajustara a lo estipulado en el Articulo 421 del PG-3/75.

3.- Ejecucion.

Una vez ejecutada la zanja se forrard ésta con una lamina de geotextil, sobre ella y en su
fondo se asentara el tubo perforado y se rellenara con material filtrante hasta unos 40 cm. de la boca
de la zanja, finalmente se envolvera al conjunto con el geotextil, solapando sus terminales. Se concluira
tapando el resto de la zanja con material seleccionado debidamente compactado.

No obstante sera de aplicacion el apartado 420.3 del Articulo 420 del PG-3/75.

4.- Medicién y Abono.

Los drenes subterrAneos se abonaran por metro (m) del tipo correspondiente realmente

ejecutados, medidos en el terreno.

3.13. Articulo 40 PARTIDAS ALZADAS.

Se distinguen las de abono integro que comprenden aquellas partidas globales que una
vez ejecutadas, conforme a su definicion, son abonadas por el total de la partida incluida en el

presupuesto.

Las partidas alzadas a justificar comprenden aquellos trabajos que ejecutados conforme a
lo indicado en el presupuesto, nhecesitara su abono ser justificado por unidades de obra con precios

que figuren en el Cuadro de Precios n° 1.
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3.14. Articulo 41 UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO.

1.- Materiales.

Para todas las unidades de obra no mencionadas en el presente Pliego, los materiales a
emplear cumpliran las condiciones especificadas para los mismos en el PG-3/75 o en su defecto las
que fije la Direccidn

de las obras.
2.- Ejecucion.

La ejecucioén se ajustara a lo dispuesto en el PG-3/75, o en su defecto lo que determine la
Direccidn de la obra.

3.- Medicion y abono.

La medicién y abono se efectuara mediante la aplicacidon de los precios contenidos en el
Cuadro de Precios n° 1 del presente Proyecto. Dichos precios incluyen todas las operaciones
necesarias para la completa ejecucidon de las unidades de obra a que corresponden, no pudiendo
reclamarse en ningun caso el abono separado de alguna o algunas de dichas operaciones, aun en el

caso de que en el mencionado Cuadro de Precios figure alguno que pudiera serle de aplicacion.
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3.15. Articulo 42 PRUEBAS PARA LA RECEPCION.

La recepcidn provisional de las obras estara sujeta a la practica de las pruebas minimas
para cada una de las unidades competentes que se especifiquen en el Contrato y en su defecto, las
que se especifiquen en este Pliego de Condiciones, sin perjuicio de las pruebas parciales a las que
hayan sido sometidos los materiales para su admision en obra. Los ensayos considerados como
preceptivos seran fijados por la Direccién Técnica, en cuanto a su numero, forma y dimensiones,
ajustandose en lo posible a lo prescrito en este Pliego. Sera de aplicacion a todas las unidades de obra
de este Proyecto, los ensayos, acotados por su cuantia o volumen, que se especifiquen en las
"Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras" del Ministerio de Obras
Publicas o en los distintos Pliegos, Disposiciones y Normas de obligado cumplimiento que aparecen en

el Capitulo Il de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Vigo, agosto de 2015

el ingeniero autor del proyecto

L+

luis vicente vilar montoro
ingeniero técnico de obras publicas

colegiado n°11.813

el ingeniero director del proyecto el ingeniero director del proyecto

alvaro crespo casal jorge mufioz rama
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4. ANEXO I.

NORMATIVA DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
DISPOSICIONES, NORMAS Y PLIEGOS DE APLICACION.

Se citan en este capitulo las principales disposiciones legales vigentes de caracter general que,
guardando relacién con la obra del Proyecto, sus instalaciones o los trabajos precisos para realizarla,

han de regir en compaiiia del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
A este respecto se consideraran las siguientes:

Comunitarias:
Directiva 92/57 de la CEE de 24 de junio.

Estatales:

Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado, aprobado
por Decreto 3854/70, de 31 de diciembre.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprobd el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico.

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion.

Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacién de
residuos y la lista europea de residuos.

Real Decreto 105/2008, de 1 febrero, por el que se regula la produccién y gestibn de los
residuos de construccién y de demolicién.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion.

Estatuto de los Trabajadores.

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y sus modificaciones.

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de

Carreteras, y sus modificaciones.
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Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.
Autonémicas:

Lei 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad econémica de Galicia.

Lei 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenacidn urbanistica y proteccion del medio rural de
Gallicia (LOUGA), modificada por la Lei 15/2004, de 29 de diciembre, y por la Lei 6/2008, de 19 de junio,
de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo.

Nueva Ley 8/2013, de 28 de junio, de Carreteras de Galicia.

Lei 1/1995, de 2 de enero, de proteccion ambiental de Galicia, modificada por la Lei 9/2013,
de 19 de
diciembre, del emprendimiento y de la competitividad econémica de Galicia.

Lei 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.

Acuerdo de la Comision Negociadora del convenio colectivo del Sector de la Construccion de la
provincia de Pontevedra, de fecha 31 de juilio de 2013, por el que se revisan las tablas salariales del
afio 2012, vigentes para el afio 2013, segun Resolucidon, de 12 de agosto de 2013, de la Xefatura

Territorial de Relacions Laborais de la Conselleria de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia.
Municipales:

Plan General de Ordenacion Municipal (PGOM), aprobado definitivamente por Ordenes de 16
de mayo de 2008 y de 13 de julio de 2009 de la Conselleria de Politica Territorial, Obras Publicas e

Transportes.

Para todo aquello que no esta expresamente especificado en el presente Pliego y tanto en lo que se
refiere a la calidad de los materiales, como a las condiciones para su puesta en obra, el Director
Facultativo de la obra podra exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las siguientes
Normas y Pliegos de Condiciones, las cuales se designaran, en general, cuando se haga referencia a

ellas con las abreviaturas que asi mismo se indican.

PG-3/75 Pliego de Prescripciones Téchicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (O.
M. de 6/2/76), y las Ordenes posteriores que lo modifican o actualizan.
PG-4 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservacion de Carreteras.

5.2-IC Instruccion “Drenaje Superficial”.
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Orden Circular 17/2003 de la Direccion General de Carreteras. Recomendaciones para el
proyecto y construccion del drenaje subterraneo en obras de carretera.

6.1-IC Norma “Secciones de Firme” de la Instruccion de Carreteras, Orden FOM/3460/2003, de
28 de noviembre.

6.3-IC Norma “Rehabilitacion de Firmes” de la Instruccion de Carreteras, Orden
FOM/3459/2003, de 28 de noviembre.

Orden Circular 322/97 “Ligantes bituminosos de reologia modificada y mezclas bituminosas
discontinuas en caliente para capas de pequefio espesor”.

Orden 3/6/1986 “Obras de paso de Carreteras IC, lICy 4.2-IC”.

Orden 8/7/1964 “Obras pequefias de fabrica 4.1-IC”.

Orden 16/12/1997 “Accesos a las carreteras del Estado, vias de servicio y construcciéon de
instalaciones de servicio”. Modificada por las Ordenes FOM/392/2006, de 14 de febrero, y
FOM/1740/2006, de 24 de mayo.

Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos complementarios para
autorizar nuevos enlaces o modificar los existentes.

8.2-IC Norma “Marcas Viales” de la Instruccidon de Carreteras, Orden de 16 de julio de 1987.

8.1-IC Norma “Sefializacion vertical” de la Instruccion de Carreteras, Orden de 28 de diciembre
de 1999.

8.3-IC Norma “Sefalizacion de obras” de la Instruccion de Carreteras, aprobada por O. M.
de 31 de
agosto de 1987.

Sefalizacion moévil de de obras. Norma complementaria de la 8.3-IC.

Catalogo de Sefiales de Circulacion del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

Orden Circular 28/09, de 19 de octubre de 2009, “Recomendaciones sobre criterios de
aplicacion de barreras de seguridad metélicas”.

Orden Circular 18/2004, de 29 de diciembre de 2004, y nota técnica de 25 de octubre de
2006, sobre
criterios de empleo de sistemas para proteccion de motociclistas. Ampliada por O. C. 18bis/08, de 30
de julio de 2008, y nota técnica de 3/7/09.

Orden circular 1/2009, "Criterios de emprego de sistemas para proteccion de motociclistas’, de
la Direccion Xeral de Obras Publicas de la Conselleria de Politica Territorial, Obras Publicas e Transportes
de la Xunta de Galicia.

Orden Circular 23/08 “Recomendaciones sobre criterios de aplicacion de pretiles metalicos en

carreteras”.
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IAP-11 “Instruccidén sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera”.
Orden FOM/2842/2011.

“Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras” de la Direccion
General de Carreteras, MOPU 1987.

IC620 “Recomendaciones para el proyecto y disefio del viario urbano”. MOPTMA 1995.

IC603 Carreteras urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. MOPT 1992, y
documento resumen. MOPT 1993.

IC583 Recomendaciones sobre glorietas. MOPU, mayo de 1984.

Guia para el proyecto y la ejecucion de muros de escollera en obras de carreteras. Ministerio
de Fomento, junio de 2006.

Instruccion de accesos en las carreteras convencionales de titularidad de la Comunidad
Auténoma de Galicia.
P. S. P. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones.
Orden MOPU 15/9/1986.

Guia Técnica sobre redes de saneamiento y drenaje urbano. CEDEX.

T. F. C. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de
aguas. Orden MOPU 28/7/1974.

Guia Técnica sobre tuberias para el transporte de agua a presion. CEDEX.

Instrucciones Técnicas para Obras Hidraulicas en Galicia (ITOHG, nov/2009). Xunta de Galicia.

EHE-08 “Instrucciéon de Hormigodn Estructural”. RD 1247/2008, de 18 de julio. (BOE n° 203 de 22 de
agosto de 2008).

RC-08 “Instruccidn para la recepcidon de cementos”. RD 956/2008, de 6 de junio, y correccion
de errores en BOE n° 220, de 11 de septiembre de 2008.

Orden de 21 de noviembre de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia, por la que
se
establecen los criterios para la realizacion del control de produccién de los hormigones fabricados en
central.

Pliego General de Condiciones para la fabricacion, transporte y montaje de tuberias de
hormigon de la Asociacion Técnica de derivados del Cemento.

Prescripciones del Instituto Eduardo Torroja sobre Obras de Fabrica (P. I. E. T. 70).

Normas U. N. E.

NCSP-07. Norma de construccioén sismorresistente: Puentes. RD 637/2007, de 18 de mayo.

NTE. Normas Tecnoldgicas de Edificacion vigentes.

NTE ECS/1973. Estructuras. Cargas sismicas. Aprobada por Orden del Ministerio de Vivienda de
15/2/1973, y modificada por Orden de 15/7/1988 del MOPU.
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N. L. T.. Normas de ensayo del laboratorio del Transporte y Mecanica del Suelo del CEDEX.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensidn e instrucciones complementarias (ITC) BT 01 a BT 51, y modificaciones realizadas por el RD
560/2010.
RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de Edificaciéon. Modificado por

el RD 1371/2007.

El contratista esta obligado al cumplimiento de las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda indole,
promulgadas por la Administracidon, que tengan aplicacion en los trabajos a realizar, tanto si estan
citados, como si no lo estan en la relacién anterior, quedando a la decisién del Director Facultativo de
la obra resolver cualquier discrepancia que pudiera existir entre ellos y lo dispuesto en el presente

Pliego.

En caso de discrepancia, contradiccion o incompatibiidad entre alguna de las condiciones
impuestas por las Normas sefialadas y las correspondientes al Pliego de Prescripciones Técnicas

Particulares, prevalecera lo en éste dispuesto.

Si existieran diferencias, para conceptos homogéneos, entre las Normas resefiadas, sera facultativa de

la Direccion de la obra la eleccion de la Norma a aplicar.

En el supuesto de indeterminacion de las disposiciones legales, la superacion de las pruebas
corresponderad a un ensayo o estudio que habra de ser satisfactorio a criterio de cualquiera de los
laboratorios correspondientes al Centro de Estudios y Experimentacion de Obras Publicas o del Instituto

Eduardo Torroja de la Construccion y del Cemento.

En todo caso, debera entenderse que, las condiciones exigidas en el presente Pliego de Prescripciones

son minimas.

roingenieria



	3.1.- Pliego de prescripciones tecnicas TITULO
	3.2.- Pliego de prescripciones tecnicas

